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- 5,1 millions de surfeurs dans le monde dont 80 000 en France

- Wax = accessoire indispensable du surfeur

- MarchØ du matØriel de surf : + 20% par an

- Incidence environnementale : 
99% des wax pØtrochimiques et 1% des wax naturelles

- surfeurs soucieux de l�Øcologie
- crØneau trŁs porteur

Contexte
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- Trouver une autre cire base naturelle plus innovante

- Augmenter son adhØrence par rapport aux wax concurrentes à
diffØrentes tempØratures de l�eau 

- RemØdier aux faiblesses des produits concurrents notamment 
la faible tenue à la chaleur (dans la voiture, en pl ein soleil)

Objectifs



Colloque Affichage Environnemental, 22 juin 2010, Mont de Marsan

Les grandes lignes�

- 1 an d�Øtude de marchØ et de dØfinition du besoin
- 2 ans de dØveloppement laboratoire

- une multitude d�essais en mer sur formules prototypes

- 2 ingØnieurs R&D, une dizaine de surfeurs testeurs

- Budget total: 
- 60k� d�Øtude (marchØ, labo, �)
- Financement OSEO (AntØcrØation)

Le projet



Colloque Affichage Environnemental, 22 juin 2010, Mont de Marsan

DØfinition du besoin

Etude approfondie du besoin sur d�autres critŁres:
sensibilisation/environnement, consistance du pain, parfums, �

appuis forts
appuis fuyants

Bilan des sollicitations exercØes par le surfeur
Nature des efforts

DØfinitions des 
conditions standards 
et critiques 
d�utilisation des wax: 
efforts critiques, 
Øtalement, �
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MØlange d�huiles et cires naturelles 

en remplacement des 

composants synthØtiques 

classiques

Formulation

Plus de 200 
formulations testØes!�
Fortes contraintes liØes à l�aspect psycho-
sensoriel trŁs fort et aux conditions de 
vieillissement rencontrØes en mer�

CaractØrisation des propriØtØs:

-Laboratoire: duretØ en T, tenue à « chaud », propriØtØs rhØologiques et tribologiques

-Tests rØels en mer
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DuretØ (DuromŁtre Shore A)
(essais en T)

CaractØrisations

Fg

Temps (s)

Fmax µ s = Fmax / P

µ d  = Fg / P

Force de friction (N)

0

P : poids

Banc de friction
(essais en T)

Essais de tenue à 60°C
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Tests rØels

Tests en divers points du globe

Excellents rØsultats!
(Øtalement, accroche, 
tenue au vieillissement, �)




